4.3 Artefakty zpiisobené zpétnou vazbou

Pokud neni optimalizovana zpétnovazebni smycka SPM pristroje, mize byt obraz
rovnéz ovlivnén. Pokud je vytézek signalu zpétné vazby pfili§ vysoky, mlze systém
oscilovat a zplusobovat v obraze vysokofrekvencni periodicky Sum. Tento jev se mize
objevit v riznych mistech povrchu, zejména v mistech s charakterem sklonénych stupniti.

Naopak pokud je vytézek zpétné vazby pfili§ nizky, nemuaze hrot dobfe sledovat
povrch. V extrémnich ptipadech obraz ztraci detaily, které se jevi byt vyhlazené nebo
nezietelné. Méné obvyklym jevem je vznik ,,duchi®“. U ostrych stupiitt muaze hrot
pfebéhnout danou nerovnost a pii ndvratu zpét se tento druh artefaktu jevi (na
stupnovitych detailech) jako svétlé vyvySeniny (smérem nahoru) a temné stiny na sestupné
casti sklonéného detailu.

51



	4.3 Artefakty zpùsobené zpìtnou vazbou

